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MK- GOD KEN DEL S E 

fI f1ateriale eller konstruktion: Klasse 1 bekliEdning briEddeform. 

B Betegnelse: tlinalith trykbrandimprcegnerede briEdder. 

C Ansoger: Collstrop-Dansk Trceimprcegnering fI/S, Industribuen 19, 2635 
Ishoj, tl~. (02) 73 44 33. 

D Beskri ve 1 s e: t1i na 1 ith trykbrand imprcegnerede briEdder er brcedder af 
fyr, som efter opskcering og tildannelse er trykimprcegneret pa spe
cielle anlceg mod brand. 

I tykkelsen 22 mm opfylder brcedderne - sammenplojede ru, savskarne 
eller hovlede - klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 
1 bekliEdni nger. 

I tykkelsen 9 mm opfylder briEdderne - sammenplojede ru, savskarne 
eller hovlede - klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 
2 beklcedninger opsat uden bagved liggende hulrum. 

E Godkendelse: 

tli nal ith trykbrandimprcegnerede brcedder i tykkel sen 22 mm god
kendes anvendt som indvendig vceg- og 10ftbeklCEdning pa steder, 
hvor overflader ifolge BR-77 skal udfores mindst som klasse 
bekliEdning. 
Godkendelsen meddeles pa betingelse af, at opscetningen sker 
med mindst 1 som eller skrue i hvert brcedt for hver hojst 
1000 mm. 

II Minalith trykbrandimprcegnerede brcedder i tykkelsen 9 mm god
kendes anvendt som indvendig vceg- og loftbeklcedning pa steder, 
hvor overflader ifolge BR-77 skal udfores mindst som klasse 2 
beklcedning. 

Godkendelsen meddeles pa betingelse af, at opscetningen sker 
med mindst 1 som eller skrue i hvert brcedt for hver hojst 
1000 mm og uden hulrum bag beklcedningen. Det bemcerkes, at 
termoplastiske isoleringsmaterialer i denne forbindelse be
tragtes som hulrum. 

F t1cerkni ng: Hvert enkelt briEdt skal VCEre mCErket Minal ith, med anso
gerens na vn (CDT), med charge nummer samt med Trcenidets Brand im
prcegneringsudvalgs kontrolmcerke: et T i en cirkel. 

G Kontrol: Hvert enkelt produktionsanlCEg, der fremstiller Minalith 
trykbrandimprCEgnerede brcedder, skal vcere underkastet TrcerAdets 
Brandimprcegneringsudvalgs (TBU's) kontrol. 

H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gCElder til den 1. april 1982. 

Bemcerkninger: Ingen. 

MINALITH TRYKBRANDIMPRtEGNEREDE BRtEDDER Boligministeriets godkendelsesudvalg for 

materialer og konstruktioner 


